UOKIK TESTUJE

przeprowad?i

ieluchy sg niezbedne w wyprawce
P kazdego noworodka. Towarzysza nie-

mowletom oraz matym dzieciom przez
pierwsze lata zycia. Wiekszos¢ rodzicow decy-
duje sie na uzywanie pieluch jednorazowych.
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tow w edukacyjnym projekcie zbadat
w swoich laboratoriach
luch jednorazowych dla dzieci.J2leleler£1S
badan ocenilismy parametry zwigzane

z chtonnoscia produktow, czyli Haealese

catkowita, czas wchianiania i ilos¢ wilgoci
oddawanej przez pieluche pod naciskiem

UOKIK TESTUJE  Pieluchy

Dadanlia pieluc

Sprawdzilismy réwniez

trzymatosé zapieé.

Zweryfikowalismy [[TE1 07404 w kazdym
opakowaniu oraz poréwnalismy wiasciwo-

et raYi e eRfunkcjonalnosc opakowania,

obecnos¢ wskaznikéw wilgoci oraz budo-

e zabezpieczajgca przed przeciekaniem
i zapewniajaca dopasowanie pieluch
Analitycy UOKIK oszacowali ile wy-
nosi cena jednej pieluchy i ocenili stosunek
jej jakosci do ceny.
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Liczba sztuk w opakowaniu
Czyli zgodnosé rzeczywistej liczby pieluch
z deklaracja producenta.
——
N7
Czas wchtaniania

Czyli szybkos¢ wchtoniecia wilgoci
po zmoczeniu pieluchy.

0
Wilgo¢é oddawana przez &
pieluche pod naciskiem

Czyli ilos¢ cieczy, ktora wyptyneta ze
zmoczonej pieluchy pod naciskiem (po
catkowitym wchtonieciu wilgoci). 3
Wytrzymatosé na niezamier-

zone rozpiecie sie pieluchy

Czyliile sity niezbedne jest do otworzenia
zapiecia.

Wytrzymatos¢ zapiecia
na oderwanie

Czyliile sity potrzeba do oderwania czesci

z zapieciem od pieluchy.

Chtonnosé catkowita

Catkowita ilos¢ wilgoci, jaka jest w stanie

wchtonac pielucha.

pH materiatu pieluchy styka-

jacego sie ze skora dziecka

Odczyn pH ekstraktu wodnego materiatu
pieluchy majacego bezposredni kontakt

ze skora dziecka.

Zatozenia badawcze

v

v
v

Sprawdzilismy 10 rodzajow pieluch
dostepnych w sklepach sieciowych,
lokalnych i dyskontach.

Testowalismy podstawowa wersje pie-
luszek o rozmiarze 3" (dla dzieci o wa-

e¥4Yod 4 do 10 kg|}
Badania wykonalismy

re posiadajg akredytacje PCA (nr AB
403 i AB 731).

Pieluchy testowalismy w taki sam
sposdb i w identycznych warunkach.

J Trzy razy naniesliSmy na kazda pie-

luche po EIIELAT, aby sprawdzi¢
W jakim czasie go wchtonieiile go wy-
ptynie pod naciskiem. Zanurzalismy
tez pieluchy na ELNT w roztworze,
aby sprawdzi¢ ile max. ptynu moga
wchtonaé.

Badania wytrzymatosci zapie¢ wyko-
nalismy na maszynie INSTRON 3650,
ktéra umozliwia zastosowanie statej
predkosci rozciggania (100 mm/min
+5mm).

Gy uokik.gov.pl

CIEKAWOSTKA:

Podczas testéw nie wykorzystywa-
lismy wody, tylko roztwér chlorku
sodu, jako zamiennik moczu. Jeze-
li chcesz sam sprawdzi¢ chtonnosé
pieluch, pamietaj, ze uzywajac wo-
dy - otrzymasz inne wyniki niz my.
Polimer absorbujacy, ktory jest w pie-
luchach, najlepiej wchtania wode.
Mocz to nie woda - zawiera sole mine-

ralne, ktére wydtuzajg czas wchtaniania.

DANETECHNICZNE:

TERMIN BADANIA: LISTOPAD-GRUDZIEN 200 ¢
WYKONANE TESTY: 73 TESTOW, PODCZAS KTGych
OTRZYMANO 1 130 wyn1K Gy CZASTKOWYCH.

SICIEGOLOWE DANE A TEMAT OCENY T ZASTOSOWANYCH
METODOLOGIT ZNATDZIEST W INFORMACTT 7 BADANTA
PLELUCH"NA UOKTK. 60V, L.

¥ @UOKiKgovPL
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Pieluchy

PIELUCHY
JAKOSC

Zdjecie pogladowe

Producent / Dystrybutor

Liczba sztuk
w opakowaniu

pH

Czas wchianiania

Auchan
Baby Comfort

Hygienika Dystrybucja

marka wtasna Auchan|

Babydream

Rossmann

marka wtasna Rossmann|

Bella

Baby Happy

Torunskie Zaktady
Materiatéw
Opatrunkowych

Bevola
Baby Nappies

Drylock Technologies

marka wtasna Kaufland

Dada

Extra Care

Jeronimo Martins Polska
oraz Jeronimo Martins
Drogerie i Farmacja

marka wiasna Biedronkal

Huggies

Ultra Comfort

Kimberly-Clark

Szczegdtowe dane na temat oceny
i zastosowanych metodologii znajdziesz
w ylnformacji z badania”
na uokik.gov.pl

Kindii

Pure & Flex

Harper Hygienics

Premium Comfort

Lidl

marka wtasna Lidl
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Pamp@e}s.

active baby

Pampers
Active Baby

Procter&Gamble
Operations Polska

Tibelly

Netto

marka wtasna Netto
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Wilgo¢ oddawana przez
pieluche pod naciskiem

Wytrzymatosé
na niezamierzone
rozpiecie sie pieluchy

Wytrzymatos¢ zapiecia

na oderwanie

Ogolna ocena jakosci

Cena pieluchy

Stosunek jakosci
do ceny pieluchy

zgodnos¢ liczby sztuk w opakowaniu

opakowanie zawierato 1 pieluche

owano
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Definicje i wyjasnienie symboli znajdziesz na kolejnej stronie. -

Opracowanie ma charakter edukacyjny, a jego celem jest podniesienie poziomu swiadomosci konsumenckiej. Ocena jakosci zawarta w opracowaniu zostata sformutowana na podstawie analizy wynikéw badan laboratoryjnych produktéw przeprowadzonych
przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow, opartej na kryteriach dostosowanych do celéw przeprowadzonego badania i przyjeciu ich okreslonej wagi procentowej. Zastosowanie odmiennej metody badania i oceny jakosci moze miec¢ wptyw na jej wynik.
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Szczegotowe dane na temat oceny ()
i zastosowanych metodologii znajdziesz U o ( (
DEFINICJE | SYMBOLE
Urzqd Ochrony Konkurencii i Konsumentéw

na uokik.gov.pl

Ocena ogodlna jakosci - w tabelce widzisz 5-stopniowa skale, @
v ktora symbolizuja gwiazdki. Okreslilismy jg na podstawie 4 pa- —_—
rametréw z przypisaniem im nastepujacej waznosci: 45 proc. " Czas wchianiania — w tabelce widzisz

e P IRCa na oderwanis -ilos¢ wilgoci oddawanej przez pieluche pod naciskiem, 30 proc.

— W tabelce widzisz 5-stopniowa skal . hp g .
P 3 @ - czas wchtaniania, 15 proc. wytrzymatosc zapiecia na oderwanie,

ktora symbolizujg kropki. Nadalismy je iy . . - S
. . ; . 10 proc. - wytrzymatosc¢ na niezamierzone rozpiecie sie pieluchy. . - d
mierzac site jaka niezbedna jest do ode- czasu wchtaniania. Im krocej przebiega

i iecia pi iKi 4 si ten proces tym lepiej dla niemowlaka.
r\{van|a zap|‘QC|a pleluchy.‘Wym%q bgdan sﬁy KKK H K oznacza najwyzsza ocene 0golna jakosci uzyskana P Y Pl
niezbednej do oderwania zapiecia zawie- .
w tym badaniu.

raty sie w granicach od 34,90 do 53,30 N. ®®® ® 0 - oznacza najlepsze wyniki, czyli
najszybsze wchtoniecie wilgoci.

5-stopniowa skale, ktorg symbolizuja
kropki. Nadalismy je porownujac wyniki

Q000®0®0® - oznacza najlepszy wy-
nik, czyli najwieksza wytrzymatosc
na przypadkowe oderwanie sie za-
piecia podczas zaktadania pieluchy.

Uzyskane wyniki to srednie wazone ze wszystkich
zmoczen, przy ustaleniu nastepujacych wag: 20 proc. -
wynik po pierwszym zmoczeniu, 30 proc. - po drugim
oraz 50 proc. - po trzecim zmoczeniu.

Cena pieluchy - to srednia cena jednej
pieluchy wyliczona z uwzglednieniem
rozeznania rynku przeprowadzonego przez
Inspekcje Handlowa.

7

llos¢ wilgoci oddawanej przez pieluche
pod naciskiem - w tabelce widzisz 5-stop-
niowa skale, ktora symbolizuja kropki. Nada-
lismy je mierzac ilosci wilgoci, ktéra pojawi-
taby sie w pieluszce, pod ciezarem dziecka.

@ ®0®®0®-0oznacza najlepsze wyniki, czyli

Wytrzymatosé na niezamierzone rozpiecie najmniejsza ilos¢ powracajacej wilgoci.

sie pieluchy - w tabelce widzisz 5-stopniowa
skale, ktérg symbolizuja kropki. Nadalismy je
mierzac site, potrzebna do rozpiecia pieluchy.

Stosunek jakosci do ceny pieluchy -ten
parametr okreslilismy dzielgc wartos¢ ogol-
nej oceny jakosci przez cene jednej pieluchy
(szczegdty wyliczenia znajdziesz w ,,Infor-
macji z badania pieluch jednorazowych”).

DODDE oznacza najlepszy stosunek

jakosci do ceny.

Q00000 - oznacza najlepszy wynik,
czyli najwieksza wytrzymatosc na przy-
padkowe rozpiecie. Imm mniejsza sita
niezbedna do rozpiecia pieluchy, tym
wieksze prawdopodobienstwo nie- -~
planowanego rozpiecia sie pieluchy.

Opracowanie ma charakter edukacyjny, a jego celem jest podniesienie poziomu swiadomosci konsumenckiej. Ocena jakosci zawarta w opracowaniu zostata sformutowana na podstawie analizy wynikéw badan laboratoryjnych produktéw przeprowadzonych
przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentdéw, opartej na kryteriach dostosowanych do celéw przeprowadzonego badania i przyjeciu ich okreslonej wagi procentowej. Zastosowanie odmiennej metody badania i oceny jakosci moze mie¢ wptyw na jej wynik.
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Zdjecie pogladowe
(VB
i

w scisle okreslonych warunkach,
sprawdzilismy rowniez wiasciwosci uzyt-
kowe badanych pieluch na podstawie

oceny organoleptycznej oraz deklaracji
na opakowaniu. Pieluchy

: S Lupilu :
Auchan Babydream Bella Bevola Dada Huggies Kindii S Pampers Tibelly
Baby Happy Baby Nappies Extra Care Ultra Comfort Pure & Flex Comfort Active Baby

Baby Comfort

--- Wskazniki wilgoci
Wskaznik zmienia kolor, ~__~
gdy pielucha jest mokra.

X X X X
Dodatkowy $ciggacz x x x x
v v v v

V4 z tytu /
> I
-~ T -
o Tasma boczna
Lepiej dopasowuje pieluszke rozciagliwa oraz /
do ciata dziecka. @~ __ __-_- B 4 clastyczne falbanki
boczne
B Obecnosé¢ kanatow
-7 b Wl ulatwiajacych x l x x « J
Wilgo¢ sie szybciej i lepiej i rozprowadzanie wilgoci
wchtania. Ksztatt wkiadu
: : : c& hwyty do niesienia | uchwyty do niesienia, | uchwyty do niesienia, hwyty do niesienia,| uchwyty do niesienia,
Chl’onnego ? ka.na*aml uiatv.wa Funkc10na!nosc S{thiezie(\)/vn\:\?;jlee;f :;:atvv:}i,eﬁiew\ls;;gziﬁ ﬂfatwie?;iec:/\llq\l:;}?c‘iﬁ uchwyty do niesienia | uchwyty do niesienia | uchwyty do niesienia | uchwyty do niesienia Efat\\?,v)i,e?,\ieo;\ls;}:;ﬁ Ldfatvv:}i,e{\ieov:\ls)sljlgzilj uchwyty do niesienia
dopasowanie pieluchy do ciata. opakowania pieluchy pieluchy pieluchy pieluchy pieluchy
Instrukcja uzycia x x J x ( f J / x x
M nie posiada v/ posiada
Instrukcja uzycia pieluch BUDOWA PIELUCHY rzepowe wzmocnione tasma klejaca.
Wiedzy nigdy dosé. Sprawdzilismy jak producenci informuja RS =, za wyjatkiem
0 sposobie uzycia oferowanych produktéw. Instrukcja byta za- Sciagacze i falbanki zadeklarowali, ze materiat z ktorego
mieszczona na pieciu opakowaniach pieluch. Rozciagliwa tasma boczna oraz elastyczne wykonano pieluche jest oddychajacy. Z kolei
falbanki boczne - to standard w badanych przez jedynie na pieluchach e mna s
nas pieluchach. Dodatkowy $ciggacz z tytu zadeklarowano obecnos¢ dodatkowej warstwy
stwierdzilismy w dwaoch produktach. Ponadto absorbujace;.
Funkcjonalnosé opakowania szesc¢ testowanych pieluch miato wktad zbudo-

wany w sposoéb, ktéry utatwiat dopasowanie pie- Wskazniki
luchy do anatomicznego ksztattu ciata dziecka. Trzy testowane rodzaje pieluch byty wyposazone
we wskazniki wilgoci, ktére moga by¢ pomocne

Oceniajac ten parametr mysleliSmy przede wszystkim o wygodzie
rodzicéw i opiekunédw maluchéw. Wszystkie badane pieluchy po-

siadaty raczki utatwiajace przeniesienie opakowania, a dodatkowo Zapigcia ) X Kt Koni fact

5 z nich miato specjalny system otwierania, ktéry utatwia wyjecie Pie¢ pieluch zapinato sie wytgcznie na rzep. Dru- Pl o A
) . } T zmiana pieluchy.

pieluchy. ga potowa przebadanych pieluch miata zapiecia

Opracowanie ma charakter edukacyjny, a jego celem jest podniesienie poziomu swiadomosci konsumenckiej. Ocena jakosci zawarta w opracowaniu zostata sformutowana na podstawie analizy wynikéw badan laboratoryjnych produktéw przeprowadzonych
przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow, opartej na kryteriach dostosowanych do celéw przeprowadzonego badania i przyjeciu ich okreslonej wagi procentowej. Zastosowanie odmiennej metody badania i oceny jakosci moze mie¢ wptyw na jej wynik.
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Whioski z badan

Liczba sztuk w opakowaniu

Tylko w przypadku pieluch Auchan baby comfort
w badanym opakowaniu byto o jedna pieluche
wiecej niz informowat producent. W opakowa-
niach pozostatych sprawdzonych pieluch liczba
sztuk byta zgodna z deklaracja.

Chlonnosé catkowita

Sprawdzilismy jaka maksymalng ilos¢ wil-
goci jest w stanie wchtonac¢ pielucha. Naj-
lepsze wyniki chtonnosci  uzyskaliSmy
w przypadku pieluch Tibelly, Kindii pure &
flex oraz Bella baby happy. Oznacza to, ze te
witasnie pieluchy wchtaniaja najwieksza ilos¢ wil-
goci. Najstabiej w tej kategorii wypadty: Pampers
active baby, Dada extra care oraz Babydream.

Wilgo¢ oddawana przez

pi

eluche pod naciskiem

Sprawdzilismy jak mokre pieluchy reagowatyby
na ciezar dziecka. 0,21 g — tyle srednio najmniej
wilgoci oddata pielucha po wykonaniu badania
z naciskiem. Najwiecej - 6,70 g. Najmniej po-
wracajacej wilgoci zanotowalismy w przypadku
pieluch Babydream, Bevola baby nappies,
Lupilu premium comfort, Kindii pure & flex,
Huggies ultra comfort oraz Tibelly. Najwiecej
dla pieluch Pampers active baby.

Wytrzymatosé¢ zapiecia
na oderwanie

5

Najmocniej trzymato sie zapiecie pieluch Dada
extra care. Najstabiej przymocowany pasek byt
w pieluchach Pampers active baby, Lupilu
premium comfort, Auchan baby comfort oraz
Bevola baby nappies, co oznacza wieksze praw-
dopodobienstwo niezamierzonego oderwania
zapiecia od pieluchy podczas jej zaktadania.

UOKIK TESTUJE Pieluchy

pPH

Czas wchianiania

W badanych przez nas pieluchach najkrot-
szy Sredni czas wchtaniania wynidst 6,46
sekund — a najdtuzszy 36,72 . Najszybciej
wchtaniaty pieluchy marek: Babydream,
Huggies ultra comfort, Pampers active
baby, Bevola baby nappies oraz Dada
extra care. Najdtuzej Auchan baby comfort.

Wytrzymatosé na niezamier-
zone rozpiecie sie pieluchy

Najlepszy wynik, czyli najwiecej sity nie-
zbednej do rozpiecia, uzyskaty pielu-
chy: Bella baby happy. Najmniej: Kindii
pure & flex, Pampers active baby, Dada
extra care, Auchan baby comfort, Bevola
baby nappies oraz Tibelly. Im mniejsza
sita niezbedna do rozpiecia pieluchy, tym
wieksze prawdopodobienstwo przypadko-
wego rozpiecia sie pieluchy, np. podczas
poruszania sie dziecka.

kwasne neutralne zasadowe

m_ 5 6 7 8 910111213 14

Zbadalismy pH materiatu pieluchy, ktory
ma bezposredni kontakt ze skoérg dziecka.
Wszystkie wyniki zawieraty sie w zakresie
od 6,04 do 6,47. Miescity sie wiec one w
granicach wymagan certyfikacji OEKO-TEX®
Standard 100 w zakresie pH dla wyrobdw
tekstylnych dla niemowlat i matych dzieci,
ktore wynosza: 4,0-7,5.

Porady

DOBIERZ PIELUCHE DO WAGI DZIECKA

Pielucha nie powinna by¢ ani zbyt luzna, ani obciskajaca. Nie moze krepowac ruchow R
dziecka. Ma to ogromne znaczenie szczegodlnie, gdy maluch zaczyna sie przemieszczac. S
; x "
) = e
KIERUJ SIE WIARYGODNYMI OPINIAMI W —

QS‘/&\'[\ oS

Na rynku znajdziesz wiele testéw i rankingdéw produktéw, w tym pieluch. W niektdérych
z nich brakuje informacji o sposobie badania. Zamieszczone filmy czy zdjecia swiadcza
o braku jednakowych warunkéw wykonywania testéw. Korzystaj z profesjonalnych
testow wykonywanych w odpowiednich warunkach, najlepiej laboratoryjnych.

BADZ SWIADOMYM KONSUMENTEM

Testujac pieluchy w domowych warunkach musisz wiedzie¢, ze stosujac
wode, otrzymasz inne wyniki niz uzywajac odpowiedniej cieczy bedacej
zamiennikiem moczu. Do badania czasu wchtaniania i ilosci wilgoci odda-
wanej przez pieluche pod naciskiem wykorzystuje sie bowiem np. specjalnie
przygotowany roztwér chlorku sodu.

Co warto wiedzie¢ o budowie
pieluchy jednorazowej?

ZEWNETRZNA WARSTWA:
FOLIA POLIETYLENOWA
LUB POLIPROPYLENOWA

ELEMENTY ELASTYCZNE

zapewniajg dopasowanie
pieluchy do ciata dziecka

zatrzymuje zawartosé < 4 » CIEKAWOSTKA:
pieluchy i chroni ubranko R~ )
dziecka & g . )
Vg P Pieluchy, w ktorych zastoso-
ZAPIECIE PIELUCHY L wano specjalne kanaty uta-
Efejjcqzceasaej: rzep lubtasma o4 ———=—== twiajgce rozprowadzanie
. wilgoci wewnatrz wktadow
BALSAMY NAWILZAJACE .
| SUBSTANCIE ZAPACHOWE chtonnych, posiadaty czas
czasami dodawane - 4 T wchtaniania krétszy srednio o
\(/jv?évt\(”neigzjgir!ﬁjg:\a :;t(\)’g; okoto 64 proc. w poréwnaniu
zawiera¢ m.in. witaminy E i -7 do pieluch bez kanatéw.
D, wazeling, olejki i ekstrakty = /
s ~
roélinne £x 9
WARSTWA SZYBKIEGO |
\
PRZ.ENOSZENIA WII._GOCI 4 WARSTWA STYKAJACA SIE
umieszczona pomiedzy ZE SKORA

warstwa witdkniny a rdzeniem
chtonnym - zapewnia szybkie
uczucie suchosci

widknina polipropylenowa -
odprowadza ciecz do czesci
chtonnej pieluchy

Gy uokik.gov.pl ¥ @UOKiKgovPL



